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Gegenstand dieses Bescheides:
Mit dem metallischen Uberzug "Magnelis®" korrosionsgeschiitzte Stahlbinder fiir die
Herstellung diinnwandiger kaltgeformter Bauteile

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst acht Seiten.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-30.11-51 vom 17. September 2019.
Der Gegenstand ist erstmals am 23. Juli 2013 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind mit dem metallischen Uberzug "Magnelis®" kontinuierlich
schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl.

Der Verwendungsbereich des Zulassungsgegenstandes ist die Herstellung korrosions-
geschitzter dinnwandiger Bauteile durch Kaltverformung. Die schmelztauchveredelten
Flacherzeugnisse kdénnen auch als Substrat flr zusatzliche organische Beschichtungs-
systeme verwendet werden. Die Lieferung an die weiterverarbeitenden Betriebe erfolgt
Ublicherweise in Form von Coils.

Die von diesem Bescheid erfasste allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt nicht die aus
den Flacherzeugnissen hergestellten Bauteile.
Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfiihrung von dinnwandigen,
kaltgeformten Bauteilen, die aus Flacherzeugnissen mit dem Uberzug "Magnelis®" hergestellt
sind.

Anwendungsbereich sind Stahlbaukonstruktionen, insbesondere in Stahlleichtbauweise wie
beispielsweise Dach- und Wandelemente oder auch Tragsysteme fiir Photovoltaikanlagen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Werkstoffe und Abmessungen der Flacherzeugnisse

Die im Folgenden genannten Stahlsorten dirfen fur die Herstellung der Flacherzeugnisse
eingesetzt werden. Dabei gelten die Festlegungen und Anforderungen von DIN EN 10346",
Abschnitt 4 und Abschnitt 7.

a) Weiche Stahle zum Kaltumformen: DIN EN 10346, Tab. 1
b) Stahle fir die Anwendung im Bauwesen: DIN EN 10346, Tab. 2, bis S450GD
c) Stahle mit hoher Dehngrenze zum Kaltumformen: DIN EN 10346, Tab. 3, bis HX420LAD

Die Blechdicken der Flacherzeugnisse ohne Oberflachenveredelung (Vorprodukte) betragen
zwischen 0,5 mm und 6,0 mm.

Die fertigen schmelztauchveredelten Flacherzeugnisse missen die mechanischen Eigen-
schaften gemaf DIN EN 10346", Tabellen 7, 8, oder 9 einhalten.

Fir die Grenzabmale und Formtoleranzen der schmelztauchveredelten Flacherzeugnisse gilt
DIN EN 101432, unbeschadet der im Anwendungsbereich der Norm fehlenden Nennung von
ZM-Uberzugen.

Werkstoffe und Abmessungen der Uberziige

Der Uberzug "Magnelis®" ist der Kategorie der Zink-Magnesium-Uberziige (ZM) nach
DIN EN 10346", Abschnitt 3.4 zuzuordnen. Genauere Angaben zur Zusammensetzung des
Schmelzbades sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

Die Regelausfiihrungen des Uberzugs "Magnelis®" sind in Tabelle 1 aufgelistet. Hinsichtlich
der Auflagenmasse gelten sinngemaf DIN EN 10346", Abschnitte 3.16 und 7.9. Die Dichte
des Uberzugs kann mit dviagneiis = 6,2 g/cm® angenommen werden.

DIN EN 10346:2015-10 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl - Technische
Lieferbedingungen
DIN EN 10143:2006-09 Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl - Grenzabmalie

und Formtoleranzen
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Tabelle 1: Regelausfiihrungen des Uberzugs "Magnelis®"

Uberzug Nenn- Mindestauflagenmasse Schichtdicke
auflagen- (beidseitig) (Anhaltswert je
Auflagenkennzanhl masse Seite)
Einzelflachen- | Dreiflachen- Bereich
probe probe
[9/m?] [g/m?] [g/m?] (Um]
Magnelis® ZM120 120 85 120 6 bis 14
Magnelis® ZM250 250 215 250 13 bis 25
Magnelis® ZM310 310 265 310 18 bis 31
Magnelis® ZM430 430 365 430 26 bis 46

2.2

2.21

2.2.2

223

23
2.31

765725.21

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung

Soweit in der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht
anders angegeben und durch die gewahlte Stahlsorte keine Einschrankungen gegeben sind,
bleiben die Herstellung des Stahls sowie die Prozesse der kontinuierlichen Schmelztauch-
veredelung dem Hersteller Giberlassen.

Verpackung, Transport, Lagerung
Die Verpackung ist bei der Bestellung zu vereinbaren.

Der Transport und die Lagerung der Flacherzeugnisse haben so zu erfolgen, dass deren
Eigenschaften und Aussehen nicht negativ verandert werden. Die Hinweise zur Alterung, zu
Oberflachenveranderungen und zu Feuchtigkeitseinwirkungen in  DIN EN 103461,
Abschnitt 6.2 und Abschnitt 11 sind zu beachten.

Kennzeichnung

Die Verpackung und der Lieferschein der mit "Magnelis®" schmelztauchveredelten
Flacherzeugnisse miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Im Lieferschein muss der Namen oder die Kennung des Herstellwerks sowie der verwendete
Stahl einschlieRlich der Auflagenkennzahl des Uberzugs angegeben werden.

Ubereinstimmungsbestitigung
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der oberflachenveredelten Flacherzeugnisse mit den
Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklédrung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates
einer hierfir anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafligen Fremdiiberwachung
durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen:

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

1.30.11-7/21
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Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in dem beim Deutschen Institut fiir
Bautechnik hinterlegten Prifplan vom 17.09.2019 aufgefiihrten MalRnahmen einschlie3en.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der flr die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moéglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiihren
und regelmafig Proben zu entnehmen und zu prifen. Die Probenahme und die Prifungen
ergeben sich aus dem beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Prifplan vom
17.09.2019.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.
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Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung

Sofern im Folgenden nicht anders festgelegt, gelten fiir die Planung der mit dem Uberzug
"Magnelis®" geschiitzten Bauteile die fir die bauliche Anlagen mafigebenden Technischen
Baubestimmungen.

Im Hinblick auf den Korrosionsschutz sollten bei der Gestaltung der Konstruktion die Hinweise
in DIN EN ISO 14713-12 beachtet werden. Die Schutzwirkung des Uberzugs "Magnelis®"
gegeniiber atmosphérischer Korrosion kann Tabelle 2 entnommen werden. Die Zuordnung
erfolgt unter Annahme einer beschadigungsfreien Umformung bei der Bauteilherstellung.

Tabelle 2: Schutzwirkung des Uberzugs "Magnelis®"

. Erwartete Schutzdauer in Jahren 2
Uberzug bei Exposition in Korrosivitatskategorie nach DIN 55634-14
C2 C3 C4 C5-M
Magnelis® ZM120 24 bis > 50 8 bis 24 6 bis 12 -b)
Magnelis® ZM250 =250 17 bis 50 13 bis 25 6 bis 13
Magnelis® ZM310 > 50 21 bis > 50 16 bis 31 8 bis 16
Magnelis® ZM430 > 50 29 bis > 50 22 bis 43 11 bis 22

a)  Schutzdauer berechnet anhand der in Versuchen ermittelten Massenverluste durch Korrosion

b)

Anwendung nicht empfohlen

Hinweis: Die in Tabelle 2 beschriebene Schutzwirkung des Uberzugs "Magnelis®" ist von den
mechanischen Eigenschaften des Stahlbands unabhangig. Bei Einhaltung der in diesem
Bescheid festgelegten Bedingungen kann die jeweils angegebene Schutzdauer auch auf mit
"Magnelis®" kontinuierlich schmelztauchveredelte Bander aus Stahlen nach den Tabellen 1,
2 oder 3 in DIN EN 10346" mit hdoheren Festigkeitswerten, als in Abschnitt 2.1.1 dieses
Bescheids angegeben, Ubertragen werden.

Sollen zusatzliche organische Beschichtungssysteme aufgebracht werden, sind
DIN EN 101695 und DIN 55634-14 zu beachten. Gegebenenfalls muss die Eignung zur
Verarbeitung und Umformung gesondert nachgewiesen werden.

Bei Weiterverarbeitung und Montage mit Verfahren, bei denen eine Verletzung oder teilweise
Beseitigung des Korrosionsschutzsystems erfolgt (z. B. Bohren, Trennen, Schweil3en), sind
geeignete MalRnahmen zur Wiederherstellung des Korrosionsschutzes festzulegen. Schnitt-
flachen ber den Querschnitt von Blechen bis 1,5 mm Dicke durfen ungeschitzt bleiben. Fir
Bleche mit den Uberziigen Magnelis® ZM250, Magnelis® ZM310 und Magnelis® ZM430 gilt
das auch bis 3 mm Dicke, sofern keine Anforderungen hinsichtlich optischer Veranderungen
gestellt werden. Dartber hinaus kann auf den Schutz der Schnittflachen an Blechen mit den
Uberziigen Magnelis® ZM310 und Magnelis® ZM430 bei Blechdicken gréRer als 3 mm und
bis zu 6 mm verzichtet werden, wenn das in Abschnitt 3.2 definierte Vorhaltemal bertck-
sichtigt wird und die mdglicherweise sichtbaren Korrosionserscheinungen hingenommen
werden kdnnen.

DIN EN ISO 14713-1:2017-08 Zinkuberzige - Leitfaden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahl-
konstruktionen vor Korrosion - Teil 1: Allgemeine Konstruktionsgrundsatze und
Korrosionsbestéandigkeit

DIN 55634-1:2018-03 Beschichtungsstoffe und Uberziige - Korrosionsschutz von tragenden diinnwandigen
Bauteilen aus Stahl - Teil1: Anforderungen und Prifverfahren
DIN EN 10169:2012-06 Kontinuierlich organisch beschichtete (bandbeschichtete) Flacherzeugnisse aus

Stahl - Technische Lieferbedingungen
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Nach der Montage ungeschitzt bleibende Schnittflachen sollen grundsatzlich annahernd
senkrecht zur Blechoberflaiche verlaufen. Ausgebesserte Bauteile und Bereiche mit
ungeschiitzten Schnittflachen von Blechen mit Dicken groRer 3 mm sollten fir die Uberpriifung
und gegebenenfalls Instandsetzung planmaRig zuganglich sein.

Die notwendigen Angaben und méglichen Optionen fiir die Bestellung der mit dem Uberzug
"Magnelis®" schmelztauchveredelten Flacherzeugnisse (siehe DIN EN 10346, Abschnitt 5)
sind im Vorfeld mit dem Hersteller abzustimmen, wobei Optionen, die den Bestimmungen in
diesem Bescheid entgegenstehen, nicht anwendbar sind. Bezlglich der mitzuliefernden
Prufbescheinigung gilt Abschnitt 8.1 in DIN EN 10346".

Bemessung

Fir die Bemessung der Bauteile, die aus den mit dem Uberzug "Magnelis®" schmelztauch-
veredelten Flacherzeugnissen hergestellten wurden, gelten die jeweils maligebenden
Technischen Baubestimmungen oder Bauartgenehmigungen.

Die Bemessung darf nach Eurocode 38 erfolgen, sofern in der malRgebenden Bauteilvorschrift
nichts anderes bestimmt ist und der jeweilige Stahl gemal des zutreffenden Teils der
DIN EN 1993¢, unter Berlicksichtigung des nationalen Anhangs, eingesetzt werden darf.

Sofern sich aus den anzuwendenden Vorschriften nichts anderes ergibt, gelten hinsichtlich
der Basisstreckgrenze fy, und der Zugfestigkeit f, die im Folgenden genannten Quellen. Die
gegebenenfalls abweichende Art des metallischen Uberzugs (ZM) hat hierauf keinen Einfluss.

a) Weiche Stahle zum Kaltumformen DIN EN 1993-1-37, Tab. 3.1b

b) Stahle fir die Anwendung im Bauwesen DIN EN 103461, Tab. 8, Sp. 4 +5
(fyo = min. Rpo,2 // fu = min. Rm)

c) Stahle mit hoher Streckgrenze DIN EN 1993-1-37, Tab. 3.1b

Sollen Bauteile verwendet werden, die aus Blechen der Kerndicken gréer 3 mm bis 6 mm
mit ungeschitzten Schnittflachen (siehe 3.1) hergestellt wurden, ist der durch Korrosion
mogliche Materialverlust bei der Bemessung zu bertcksichtigen. Zur Tragwirkung oder
Stabilisierung eines Profilquerschnitts beitragende Profilschenkel mit freien Enden dirfen
dazu in der Bemessung nur um ein Vorhaltemal verkirzt angesetzt werden. Das Vorhaltemaf}
betragt 1 mm fir Bauteile in Umgebungen der Korrosivitatskategorie C2 und 2 mm ab
Kategorie C3.

Ausfiihrung

Fir den Einbau der mit den kontinuierlich schmelztauchveredelten Flacherzeugnissen herge-
stellten Bauteile gelten die fir die bauliche Anlage malRgebenden Ausfiihrungsnormen (z. B.
DIN EN 1090-28 oder DIN EN 1090-4°).

Durch die Montage verursachte Beschadigungen am Korrosionsschutzsystem sind in
geeigneter Weise auszubessern (siehe auch Abschnitt 3.1).

Schweillen an den schmelztauchveredelten Flacherzeugnissen bzw. an den daraus
hergestellten Bauteilen darf nur durch zertifizierte Betriebe und nur auf Grundlage qualifizierter
Schweillanweisungen (geprufte Schweillverfahren) erfolgen.

DIN EN 1993 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - verschiedene Teile
(in Verbindung mit nationalen Anhangen /NA)
DIN EN 1993-1-3:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine

Regeln - Ergédnzende Regeln fur kaltgeformte Bauteile und Bleche
(in Verbindung mit nationalem Anhang EN 1993-1-3/NA:2017-05)

DIN EN 1090-2:2018-09 Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische
Regeln fir die Ausfliihrung von Stahltragwerken.

DIN EN 1090-4:2018-09 Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 4: Technische

Anforderungen an tragende, kaltgeformte Bauelemente aus Stahl und tragende,
kaltgeformte Bauteile fiir Dach-, Decken-, Boden- und Wandanwendungen
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Die bauausfilhrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der mit den Bauteilen
aus den schmelztauchveredelten Flacherzeugnissen ausgefiihrten baulichen Anlage mit
dieser allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemaR
§§ 16a Abs. 5i. V. m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung
Instandsetzungen sind so rechtzeitig durchzufiihren, dass die Korrosionsschutzwirkung
durchgangig erhalten bleibt.
Fir MaBnahmen zur Reparatur oder Anderung der aus den schmelztauchveredelten
Flacherzeugnissen hergestellten Bauteile gelten die Bestimmungen des Abschnitts 3
sinngemaR.

Dr.-Ing. Ronald Schwuchow Beglaubigt

Referatsleiter
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